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Nature des essais :

Mesure du coefficient de frottement dynamique en laboratoire avec le PFT et le polluant huile
végétale, conformément au protocole décrit a l'annexe 2 de la recommandation R462 de la
CNAMTS.

Nature des échantillons:
Revétement « FLOW FRESH COMPOSITE » conditionné dans un bac acier fourni par le CERIB.

Observations :

Produit de revétement mis en ceuvre dans le bac acier par le demandeur.
Essais réalisés en présence du client au CERIB.
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3. PROTOCOLE DE MESURE

La zone du revétement de sol 4 mesurer est débarrassée de toutes pollutions, nettoyée avec de
lalcool éthylique ou un alcalin chloré conforme a la législation en vigueur pour les industries
agroalimentaires puis recouverte d’huile.

Cing mesures consécutives sont réalisées. Le résultat pris en compte est la moyenne arithmétique
calculée sur les cinq mesures.

4. CONDITIONS D’ESSAI

Température du laboratoire : 20°C £ 2°C
Dureté de la roue : Elastomére 2C920 , roue n°10 : 81 Shore A

5. RESULTATS

Référence du
Fabricant revétement de
sol

Coefficient (pd) sur Ecart type Vitesse moyenne
5 essais (ud moy) (m/s)

Min Moy Max

FLOWCRETTE | FLOW FRESH 0,007 0,54
France SAS COMPOSITE | 026 | 032 | 0,38 '

6. CONCLUSION

L'échantillon de revétement de sol référencé « FLOW FRESH COMPOSITE» a obtenu un coefficient
de frottement dynamique égal a 0,32 en laboratoire.

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques des surfaces soumises aux essais et ne
préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de
produits au sens de I'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 4 aodt 2008.
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